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POVZETEK

V delu opisujemo problematiko in razvoj na podro~ju obladovanja
vplivnih parametrov laserskega reparaturnega varjenja dupleksnih
za{~itenih orodij za tla~no litje.

Laser repair welding of duplex-treated tool steels

ABSTRACT

The topic of the presented paper are the obstacles and the
development of proper parameters for laser repair welding of
duplex-treated tools for die casting.

1 UVOD

Orodja za tla~no litje so zelo pomembna v hitro
razvijajo~em se industrijskem svetu. Imajo velik vpliv
na produktivnost dobrin, kot so deli avtomobilov,
stekleni in polimerni izdelki ter razna ohi{ija.

Glede na okolje, v katerem orodja za tla~no litje
uporabljamo, se pojavljajo tudi tipi~ni razlogi za
odpoved oziroma po{kodbe le-teh. Glavni razlog
po{kodb orodij so termi~ne razpoke, ki se pojavijo ob
cikli~nem obremenjevanju orodij. Drugi razlogi za
odpoved so konstrukcijski, saj se pojavijo razpoke
zaradi neustreznih oz. zahtevnih konstrukcijskih
prehodov v orodjih. Nekaj odpovedi pa se zgodi tudi
zaradi erozije povr{ine na bolj izpostavljenih delih
orodja. Orodja za brizganje plastike so sicer izpo-
stavljena manj{im delovnim temperaturam, ampak so
pri teh orodjih tla~ni cikli toliko bolj zahtevni.

Za sanacijo po{kodovanih delov orodij najpogo-
steje uporabljamo reparaturno varjenje. Z njim lahko
ob optimalni tehnologiji pravo~asno saniramo
po{kodbe in tako zmanj{amo {kodo zaradi zastoja v
proizvodnji.

Lasersko reparaturno varjenje se je uveljavilo
predvsem za sanacijo manj{ih vrst obrabe, razpok in

drugih po{kodb. Visoka gostota energije omogo~a
zelo natan~no navarjanje po{kodovanih mest, kar
pomeni, da je obdelava navarov na predpisane mere
po varjenju zelo enostavna in hitra. Navarjen sloj je
mogo~e obdelati ro~no, kar omogo~a reparaturo tudi
tistih orodij, za katere orodjarna nima ustreznega
orodja za potopno erozijo.

2 POSTOPKI ZA[^ITE ORODNEGA JEKLA

2.1 Nitriranje

Za za{~ito orodij za tla~no litje najpogosteje
uporabljamo razli~ne postopke nitriranja, pri katerih
utrjujemo povr{ino `elezovih zlitin z dodajanjem
du{ika. Nitrirana plast zaradi velikih zaostalih nape-
tosti v difuzijski plasti izbolj{a obstojnost orodij pri
termi~nem utrujanju.

Termi~ne razpoke pogosto ostanejo tako lokali-
zirane v beli plasti ali pa se zaustavijo na meji z
difuzijsko plastjo. Nitriranje nam pove~a odpornost
proti utrujanju, obrabi in koroziji ter zmanj{uje
probleme pri ~i{~enju in lo~evanju ulitkov.

2.2 Oksidacija

Oksidacija je proces, pri katerem se ustvari
oksidno plast, ki prepre~uje sprijemanje in adhezijsko
obrabo pri visokotla~nem litju.

Priporo~a se, da se oksidacija izvr{i pred prvim
preizkusom orodja, saj imajo orodja zaradi kompli-
ciranih oblik na nekaterih obmo~jih velik koeficient
trenja ter nezadovoljivo odvajanje toplote. Glavna
prednost oksidacije je prepre~evanje interakcij taline
in povr{ine orodja na delih, kjer so slabe mazalne
lastnosti.(1)

2.3 PVD-prevleke

Funkcija prevleke je, da zmanj{a erozijo, spri-
jemanje in korozijo. Prevleke morajo biti trde, kemij-
sko inertne in temperaturno obstojne. Z uporabo trde
PVD-prevleke se zmanj{a ~i{~enje povr{ine orodja,
zmanj{ajo se po{kodbe orodij med izbijanjem, kar
posledi~no pomeni zmanj{anje koli~ine maziv. Za
za{~ito orodij za tla~no litje se predvsem uporabljajo
prevleke: CrN, CrC, (Ti,Al)N.
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Slika 1: Shemati~ni prikaz vrste po{kodb na orodjih za tla~no
litje



2.4 Dupleksni postopki

Kombinacije prej opisanih postopkov dajejo naj-
bolj{e rezultate. Z nitriranjem izbolj{amo mehansko
nosilnost jekla, medtem ko s trdno prevleko izbolj-
{amo obrabno obstojnost proti eroziji, koroziji in
sprijemanju litine na gravuro (2).

Prvi pogoj za uspe{no kombinacijo nitrirane plasti
in trde prevleke je kompatibilnost strukture in lastnosti
posameznih plasti.

Tako je oprijemljivost trde prevleke odvisna od
osnovnega materiala in strukture nitridne plasti
(sestava in debelina bele plasti). Zelo pomembno je,
da izberemo ustrezno prevleko, saj lahko le tako zago-
tovimo dobre adhezivne lastnosti prevleke in mini-
malne razlike pri modulih elasti~nosti in termi~nih
razteznostnih koeficientih.

Vpliv PVD-prevlek na odpornost proti termi~nemu
utrujanju {e ni popolnoma pojasnjen. Razloge za
zapoznelo nastajanje in {irjenje termi~nih razpok
lahko najdemo v tla~nih napetostih v prevlekah in
visoki trdoti pri povi{anih temperaturah. Vsekakor pa
so razlike v termi~nih razteznostnih koeficientih med
prevlekami in osnovo glavni razlogi za odstopanje
prevleke (3).

3 Nd:YAG-LASER

3.1 Zna~ilnosti laserja

Pri Nd-YAG-laserju je kot laserska snov upo-
rabljen trikrat ionizirani neodim, ujet v YAG-ov
kristal, ki deluje kot gostitelj. YAG je kompleksen
oksid s kemi~no zgradbo Y3Al5O12. Koli~ina kovinskih
ionov itrija, nadome{~enih z Nd3+, je od 1 % do 2 %.
Emitirana valovna dol`ina je 1,064 µm. Nd:YAG-
laserji so sposobni emitirati svetlobni tok povpre~ne
izhodne mo~i do nekaj 1000 W. V na~inu CW (conti-

nous wave) delajo pri nekaj sto vatih, pri vi{jih mo~eh
pa pulzno.

YAG-laser je {tirinivojski sistem, kar se izra`a v
nizkem energijskem pragu za vzpostavitev inverzne
populacije. Poleg tega ima YAG relativno veliko
toplotno prevodnost, zato ga je mogo~e intenzivno
hladiti. Kontinuirni YAG-laserji so uravnavani s
"Q-switchem" (akusto-opti~nim modulatorjem), kar
omogo~a generacijo ve~ tiso~ pulzov na sekundo. Za
{e kraj{i ~as pulzov pa se za pulziranje uporablja t. i.
"mode-locking sistem", s katerim dobimo pulze
dol`ine razreda pikosekunde.

YAG-laserji se uporabljajo za pulzno varjenje
prekrivnih spojev, to~kovno varjenje, prebadanje (npr.
dragih kamnov), reparaturno varjenje, ozna~evanje in
rezanje.

3.2 Opis laserskega varilnega sistema

Lasersko navarjanje smo izvajali na Nd:YAG-
laserju {vicarskega proizvajalca LASAG. Laser
proizvaja svetlobo valovne dol`ine λ = 1064 nm, ki je
po opti~nih vlaknih prenesena do optike, s katero
fokusiramo `arek. Na napravi lahko nastavljamo
trajanje laserskih pulzov od 0,1 ms do 10 ms. Laser
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Slika 4: Laserski izvir Easy welder SLS CL 60 (levo) in stre`ni
sistem CNC (desno)Slika 2: Mikrostruktura dupleksno povr{insko obdelanega jekla

Slika 3: Shema elipti~ne laserske glave za trdninski laser (4)



omogo~a frekvence pulzov od 0,1 Hz do 500 Hz.
Maksimalna energija pulza je 70 J.

3.3 Ro~no lasersko varjenje

Varilec med laserskim varjenjem vodi `arek z
ro~no pozicionirno napravo in popolnoma ro~no
dovaja varilno `ico na mesto varjenja. Pred varjenjem
mora varilni operater na laserskem izviru dolo~iti
parametre `arka. Hitrost varjenja, ki jo uravnava z
mehansko napravo in lego, ter hitrost dovajanja `ice
na mesto pretaljevanja pa mora varilec na podlagi
izku{enj dolo~iti med varjenjem.

Varilni operater mora ves ~as skozi opti~no
napravo opazovati mesto varjenja in pozicionirati
varilno `ico v sredino laserskega `arka. Premer `arka
v gori{~u mora biti vsaj 40 % ve~ji od premera `ice,
da se tako izognemo varilnim napakam (nepreva-
ritvam, zlepom).

4 LASERSKO REPARATURNO NAVARJANJE
DUPLEKSNO ZA[^ITENIH ORODNIH
JEKEL

Varjenje nitriranih povr{in povzro~a spro{~anje
du{ika, kar posledi~no pomeni veliko {tevilo por v
zvarnem spoju.

Poroznost se navadno formira na robovih zvarnega
spoja. Pri varjenju oz. taljenju povr{ine nitrirane plasti
se tvorijo plini, ki se dvigajo z dna varilne kopeli.
Zaradi narave laserskega varjenja nastaja hipno strje-
vanje taline, tako da ostanejo plini ujeti na robovih
zvarne kopeli.

Pri varjenju nitriranih povr{in se pojavljajo tudi
majhne vro~e razpoke. Menimo, da se razlogi za
nastanek teh razpok ravno pore. Razpoke se za~nejo
{iriti iz por proti temenu zvara. Najve~krat ga ne
dose`ejo. Ta vrsta napak se poka`e {ele pri kasnej{ih
obdelavah povr{ine in je varilec med varjenjem ne
more zaznati. Razlog za nastanek te vrste napake je
izklju~no izbira neustreznih varilnih parametrov za
dupleksno toplotno obdelano povr{ino (prevelik vnos
toplote ali prenizka hitrost varjenja).

ISSN 0351-9716

VAKUUMIST 27/4 (2007) 11

Slika 8: Teme navara na nitrirani osnovi
Slika 6: Metalografski prikaz taljenja tanke `ice pod laserskim
`arkom

Slika 5: Shematski prikaz taljenja tanke `ice pod laserskim
`arkom (5)

Slika 7: Metalografska slika pre~nega laserskega navara nitri-
rane povr{ine



Ob zvarnem spoju se pogosto pojavljajo tudi
obrobne zajede, ki segajo do globine nitriranega sloja.
Zajede so relativno {iroke in so zaobljenih oblik.
Njihov nastanek je povezan z zmanj{evanjem volum-
na taline pri ohlajanju zvarnega spoja.

Pri laserskem varjenju dupleksno toplotno obde-
lanih povr{in se pogosto pojavljajo vzdol`ne in pre~ne
razpoke. Nastajajo zaradi prevelikih nateznih in
tla~nih napetosti med razli~nimi strukturami, ki imajo
razli~ne module elasti~nosti in termi~ne koeficiente.

^e je teh razpok veliko, obstaja verjetnost, da se po
zelo kratkem ~asu za~nejo zdru`evati. Pojavi se
nevarnost hitrega lu{~enja povr{ine, kar posledi~no
pripelje do nesprejemljivih napak pri kon~nih
izdelkih. Taka orodja je treba izlo~iti iz proizvodnje in
ponovno popraviti.

Vklju~ki PVD-prevleke v zvarnem spoju se
pojavljajo na orodjih, za{~itenih s TiN. Sami vklju~ki
ne delajo te`av, zaradi oblikovnih zahtev pa je treba
njihovo prisotnost zmanj{ati, saj pove~ujejo obrabo
obdelovalnega orodja.

5 ANALIZA VPLIVNIH PARAMETROV NA
KVALITETO LASERSKEGA NAVARA

Preu~ili smo razli~ne parametre (trajanje pulza,
mo~ pulza, frekvenca pulzov, premer `arka, hitrost
varjenja, na~in varjenja, vrste dodajnega materiala), ki
odlo~ilno vplivajo na kvaliteto navarjenega sloja. Na
podlagi serije eksperimentov smo pri{li do naslednjih
dognanj.

5.1 Oblika laserskega pulza

Opazili smo, da se pove~anje poroznosti navarov
pojavi pri navarjanju z ve~jimi mo~mi. Navari s
padajo~o obliko pulza imajo manj{o stopnjo poroz-
nosti kot klasi~ni pulzi pravokotnih oblik. Pulz s
padajo~o karakteristiko prepre~uje hiter kolaps
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Slika 12: Ostanki prevleke TiN v zvarnem spoju

Slika 11: Pojav razpok kot posledica neustreznega laserskega
varjenja

Slika 10: Razpoke ob zvarnem robu

Slika 9: Metalografska slika {irjenja razpoke iz pore



klju~avni~ne luknje, saj s svojo obliko vpliva na
po~asno ohlajanje taline ter s tem daje raztopljenemu
du{iku ve~ ~asa, da zapusti talino.

Tako smo ugotovili, da postopno zmanj{evanje
mo~i pulza, kot je shematsko prikazano na sliki 13,
zni`uje stopnjo poroznosti v navarjenem sloju. Na
pove~anje vsebnosti plinskih vklju~kov v navarjenem
sloju pa odlo~ilno vpliva tudi previsoka energija
laserskega pulza (slika 14).

5.2 Hitrost varjenja

Hitrost varjenja mo~no vpliva na vnos toplote in
posledi~no na vi{ino deformacij okolice navara. Pri
premajhnih hitrostih varjenja se v navaru pojavljajo
razpoke, ki so posledica strjevanja taline. Prav tako
smo opazili pove~ano stopnjo razpok na dupleksno
obdelanih povr{inah tik ob zvarnem robu.

Hitrost ro~nega laserskega varjenja je odvisna od
izku{enosti operaterja, saj mora ta dolo~iti ustrezna
razmerja med zmo`nostjo dovajanja `ice, frekvenco in
ustrezno stopnjo prekrivanja pulzov.

5.3 Lasersko pretaljevanje povr{ine

S predhodnim pretaljevanjem povr{ine mesta
varjenja se zmanj{a poroznost v navarjenem sloju.
Samo zmanj{anje poroznosti pri zahtevnej{ih orodjih
ne zagotavlja ustrezne kvalitete povr{ine.

Na sliki 15 je prikazano predhodno pretaljevanje
povr{ine nitriranega sloja. Opazimo lahko, da s
pretaljevanjem popolnoma odstranimo nitrirano plast.
Nekaj poroznosti, ki nastaja kot posledica raztapljanja
nitrirane plasti, se pojavi le na za~etku in na koncu
pretaljene cone. Pri~akovali smo, da bo navarjeni sloj
na tako pripravljeni povr{ini brez ve~jih napak.

Izkazalo se je, da to ni tako. Razloge za tak{no
stanje lahko i{~emo v mo~nem brizganju taline pri
dupleksno obdelanih povr{inah. Ob taljenju nitrirane
plasti se za~ne raztopljeni du{ik spro{~ati v obliki
plina, kar povzro~a brizganje taline iz cone taljenja.

Material obrizgov vsebuje visoko stopnjo nitridov
in ostankov raztopljene prevleke. ^e kasneje varimo
tako povr{ino, se ti nitridi ponovno raztapljajo in
povzro~ijo napake v navaru. Tako lahko z na~inom
varjenja B pri~akujemo ustrezno kvaliteto navara {ele
v drugem sloju.

Zato smo razvili inovativen sistem navarjanja
dupleksno obdelanih povr{in. Z novim postopkom
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Slika 14: Grafi~ni prikaz poroznosti v odvisnosti od oblike pulza (6)

Slika 13: Padajo~a oblika laserskega pulza

Slika 17: Brizganje taline pri varjenju orodja z visoko vseb-
nostjo nitridov

Slika 16: Dvoslojni navar na predhodno pretaljeni nitrirani
povr{ini

Slika 15: Predhodno pretaljevanje nitrirane povr{ine



smo poroznost popolnoma odpravili. Zmanj{ali smo
~ase varjenja in odpravili napake v laserskem navaru
(zlepe, vklju~ke).

Z novim na~inom laserskega varjenja tako ohra-
njamo ozek pas povr{ine navarjanja ves ~as ~ist (brez
obrizgov).

S sprotnim pretaljevanjem tako dose`emo stabil-
nej{i prehod dodajnega materiala v navar. Z izbolj{ano
obliko zvarnega `leba smo omogo~ili tudi izhod
ne~isto~ z mesta varjenja. Predvsem pa smo zmanj{ali
turbulentnost dotoka za{~itnega plina na mesto

varjenja, kar posledi~no pomeni zmanj{ano nevarnost
onesna`enja navara zaradi atmosferskih vplivov.

6 MEHANSKA IN TERMI^NA OBDELAVA
VARJENIH MEST ORODJA

Po uspe{nem laserskem reparaturnem navarjanju
sledi mehanska obdelava saniranega mesta orodja. Ta
vklju~uje rezkanje, potopno erozijo ter kon~no
poliranje. @elja orodjarjev je, da se orodju predvidena
trajnostna doba po tako opravljeni reparaturi pove~a
vsaj za polovico. To lahko dose`emo z lokalnim
nitririranjem (uporaba inhibitorja) oz. z nanosom pre-
vlek na mesta, ki so bila sanirana.

Pri ponovnem nitriranju pa se izka`e za zelo
pomembno ustrezna izbira dodajnega materiala v
obliki laserske `ice, saj sestava dodajnega materiala
vpliva na proces tvorbe nitridnih plasti. Odlo~ilno je
to, da lahko izvajalec laserskega varjenja ob kro-
ni~nem pomanjkanju laserskega dodajnega materiala
na svetovnem trgu samostojno izdela istoimenski
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Slika 18: Optimiziran postopek varjenja povr{insko dupleksno
obdelanih jekel

Slika 21: Metalografska slika kakovostnega laserskega navara
na nitrirani povr{ini

Slika 19: Prikaz direktnega varjenja brez pretaljevanja

Slika 20: Prikaz laserskega varjenja s povratnim pretaljevanjem



dodajni material in s tem posledi~no izdela homogeno
strukturo orodja.

7 SKLEP

S podalj{evanjem predvidene trajnostne dobe
orodij za tla~no litje se zmanj{ujejo proizvodni stro{ki

podjetja. Ob uporabi dupleksnih postopkov povr{inske
za{~ite se lahko zagotovljena trajnostna doba pove~a
tudi za 200–300 % (7). ^eprav dodatne povr{inske
za{~ite orodij povzro~ijo zmanj{ano varivost, lahko z
obvladovanjem tehnologije laserskega reparaturnega
varjenja uspe{no saniramo po{kodovane povr{ine {e
dolgo po izteku predvidene dobe. Prepri~ani smo, da
se bo povpra{evanje po tovrstnih storitvah v pri-
hodnosti pove~alo, saj na trg prodira vse ve~ tako
toplotno obdelanih povr{in orodij.
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Slika 22: Metalografski prikaz lokalnega plazemskega nitriranja
navarjene povr{ine orodja
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