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POVZETEK

Plazma se pogosto uporablja za spremembo povr{inskih lastnosti
polimernih materialov. V prispevku prikazujemo nekaj primerov
modifikacije polimernih materialov za biomedicinske aplikacije,
kot so npr. sprememba protitrombogenih lastnosti povr{ine z
vezavo posebnih protitrombogenih polisaharidnih prevlek ali brez
nje, imobilizacija proteinov in vezava celic ter modifikacija
obli`ev za rane za izbolj{anje njihovih sorpcijskih lastnosti in
izbolj{anje antibakterijskih lastnosti tkanin.

Klju~ne besede: polimeri v medicini, plazma, povr{inska modi-
fikacija, adhezija, proteini, celice

Plasma modification of polymer materials for
biomedical applications

ABSTRACT

Plasma is often used for surface modification of polymer mate-
rials. In this contribution we present some examples of plasma
treatment of polymer surfaces for biomedical applications like
enhancing antithrombogenic surface properties with or without
applying special antithrombogenic polysaccharide coatings,
immobilization of proteins, and cell adhesion and modification of
wound-dressings for enhancing its sorption capacity and reducing
antimicrobial activity.

Keywords: polymers in medicine, plasma, surface modification,
adhesion, proteins, cells

1 UVOD

Plazma (elektri~na plinska razelektritev) se pogo-
sto uporablja pri razli~nih tehnologijah, kot so ~i{~e-
nje, selektivno jedkanje, sterilizacija, modifikacija
povr{inskih lastnosti ter sinteza nanodelcev. Predvsem
uporaba plazme za modifikacijo povr{inskih lastnosti
polimernih materialov ima zelo {irok spekter uporabe,

saj pri tem pride do spremembe razli~nih lastnosti, kot
so omo~ljivost povr{ine, hrapavost in funkcionali-
zacija. Zato se ta metoda ~edalje pogosteje uporablja
za izbolj{anje oprijemljivosti in adhezije razli~nih
prevlek. Primere tak{ne plazemske obdelave najdemo
npr. v: (i) avtomobilski industriji za izbolj{anje nanosa
barvil ali kovinskih prevlek na polimerno podlago,
(ii) v prehrambni industriji za sterilizacijo in vezavo
antibakterijskih prevlek na embala`o, ki je namenjena
shranjevanju `ivil ter (iii) v raznih biomedicinskih
aplikacijah, ki bodo v nadaljevanju predstavljene bolj
podrobno.

2 PLAZEMSKA OBDELAVA UMETNIH @IL ZA
DOSEGANJE PROTITROMBOGENIH U^INKOV

Umetni implantati (kot so umetne `ile, sr~ne
zaklopke, katetri itd.) so po navadi narejeni iz poli-
mernih materialov [1]. Najbolj pogosto uporabljeni
polimer je polietilen tereftalat (PET). Vendar pa v
primeru implantacije umetnih implantatov pogosto
prihaja do komplikacij, zaradi postoperativnih
zapletov, ki lahko vodijo k pojavu krvnih strdkov in
tromboze [2]. Da bi se temu izognili, je treba spre-
meniti povr{inske lastnosti polimernih implantatov na
na~in, da bo kar se da majhna adhezija trombocitov in
stopnja njihove aktivacije. To lahko dose`emo na dva
na~ina: (i) s plazemsko obdelavo v kisikovi plazmi ali
(ii) z vezavo posebnih protitrombogenih polisaha-
ridnih prevlek na polimerno povr{ino, kjer plazmo
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Slika 1: Adhezija trombocitov na neobdelano povr{ino polimera PET (a) in na povr{ino, ki je bila obdelana v kisikovi
plazmi (b) [3]



uporabimo samo za predhodno aktivacijo polimerne
povr{ine za izbolj{ano vezavo prevleke.

Na sliki 1 je prikazan primer povr{ine polimera
PET, ki se uporablja za izdelavo umetnih `il. Slika 1a
prikazuje vezavo trombocitov na povr{ino neobde-
lanega polimera, ki je izjemno trombogena, saj so
trombociti na gosto porazdeljeni po celi povr{ini. ^e
polimer obdelamo v kisikovi plazmi, se {tevilo veza-
nih trombocitov drasti~no zmanj{a (slika 1b), zato
lahko trdimo, da taka povr{ina deluje protitrombo-
geno.

Ne samo da je {tevilo vezanih trombocitov ob~utno
manj{e, tudi tisti trombociti, ki jim je le uspela vezava
na povr{ino, so ostali v neaktivni obliki, kar je raz-
vidno iz njihove morfologije (slika 2a). Na neobdelani
povr{ini, ki je trombogena, so trombociti namre~
mo~no razpotegnjeni po povr{ini, kar nakazuje na
njihov zelo dober oprijem povr{ine (slika 2b). Proti-
trombogene lastnosti povr{ine lahko dobimo le z
obdelavo polimera v kisikovi plazmi, ne pa tudi v
plazmi, ustvarjeni v du{iku.

Pomembno se je tudi zavedati, da je efekt plazem-
ske obdelave kratkotrajen, zato bi bilo treba tak
postopek izvesti isti dan, kot bi se izvajala operacija.

Drugi na~in, kako prepre~iti adhezijo trombocitov, pa
je vezava posebnih protitrombogenih prevlek iz poli-
saharidov na povr{ino polimera. Ta postopek vezave je
kompleksnej{i v primerjavi s samo plazemsko obde-
lavo, nimamo pa ve~ problema s staranjem povr{ine.
Pri vezavi protitrombogenih polisaharidnih prevlek na
dokaj inertno povr{ino polimera si zopet pomagamo s
plazemsko obdelavo. Pri tem s plazmo povzro~imo
nastanek novih funkcionalnih skupin na povr{ini, ki
delujejo kot vezavna mesta za nadaljnjo vezavo poli-
saharidnih prevlek. Najbolj obetajo~i protitrombogeni
polisaharidni prevleki sta fukoidan [4] in heparin [5],
ki sta prikazana na sliki 3.

Izbolj{ano vezavo teh protitrombogenih substanc
na polimerno povr{ino lahko dose`emo z obdelavo
bodisi v du{ikovi ali amonijevi plazmi, saj je na
povr{ino potrebno vezati amino (–NH2) skupine, preko
katerih lahko potem ve`emo molekuli fukoidana ali
heparina (slika 4). Razlog je elektrostatski privlak, saj
je heparin oz. fukoidan zelo mo~no negativno nabit,
povr{ina funkcionalizirana z NH2 pa pozitivno nabita.

Uspe{nost vezave smo spremljali z metodo rent-
genske fotoelektronske spektroskopije (XPS). Na
sliki 5 prikazujemo pregledne XPS-spektre povr{ine
polimera PET pred plazemsko obdelavo v plazmi,
vsebujo~i du{ik, in po njej ter po vezavi fukoidana
(slika 5a) ali heparina (slika 5b). V obeh primerih je
za primerjavo prikazan {e spekter ~istega fukoidana in
heparina. Po plazemski obdelavi se na polimerni povr-
{ini pojavi nov du{ikov vrh N1s, kar ka`e na uspe{nost
funkcionalizacije povr{ine z du{ikovimi funkcional-
nimi skupinami, med katerimi so tudi aminoskupine.
Poleg du{ikovega vrha sta na plazemsko obdelanem
polimeru {e vrhova ogljika C1s in kisika O1s, ki sta
zna~ilna `e za neobdelan polimer PET.

Ko plazemsko obdelan polimer PET inkubiramo v
raztopini fukoidana ali heparina, opazimo dve po-
membni razliki: (i) na povr{ini polimera se pojavi
`veplo, ki izvira iz omenjenih polisaharidov, in
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Slika 2: AFM-slika trombocita na polimerni povr{ini, obde-
lani v kisikovi plazmi (a) in na neobdelani polimerni
povr{ini (b). Na sliki je razvidna razlika v stopnji aktivacije
trombocita. Slika a prikazuje dendriti~no obliko trombo-
citov, ki je glede na stopnjo aktivacije predhodna oblika
popolnoma raz{irjene oblike oz. najbolj aktivirane oblike, ki
je prikazana na sliki b.

Slika 3: Kemijska strukturna formula fukoidana (a) in
heparina (b)



(ii) koncentracija du{ika na povr{ini polimera se
zmanj{a. Tu je treba omeniti, da heparin lahko `e sam
po sebi vsebuje nekaj du{ika (v zelo majhnih
koncentracijah), medtem ko le-ta v fukoidanu ni
prisoten. Padec koncentracije du{ika in pojav `vepla
nazorno prikazuje, da je na povr{ini tanka plast
fukoidana oz. heparina.

3 PLAZEMSKA OBDELAVA MEDICINSKIH
OBLI@EV ZA RANE

Drugi primer uporabe plazme v medicinskih apli-
kacijah je modifikacija materialov, ki se uporabljajo za

sanitetne materiale npr. za obli`e za rane. Obli`i so po
navadi ve~slojni, kar pomeni, da so sestavljeni iz ve~
plasti, od katerih ima vsaka svojo vlogo. Za~en{i od
plasti, ki je v stiku z rano, so sestavni deli obli`ev
hidrofobna mre`ica, hidrofilna vpojna plast in za{~itna
prevleka. Lahko pa imajo obli`i {e bolj kompleksno
sestavo. Naloga hidrofobne mre`ice je, da prepre~uje,
da bi se obli` prilepil na rano. Naloga hidrofilne plasti
pa je vpijanje ~im ve~je koli~ine telesnih teko~in, ki
izvirajo iz rane, za njeno hitrej{e celjenje. Za
izbolj{anje funkcionalnosti obli`ev, lahko plazmo upo-
rabimo tako za izbolj{anje hidrofobizacije hidrofobne
mre`ice – v tem primeru uporabimo plazmo,
ustvarjeno v CF4-plazmi, kot tudi za izbolj{anje hidro-
filnosti vpojnega materiala – v tem primeru uporabimo
plazmo, ustvarjeno v O2-plazmi, da bi dosegli kar se
da najbolj{o sposobnost vpijanja teko~in.

Na sliki 6 prikazujemo sorpcijske lastnosti celu-
lozne tkanine iz Tosame pred obdelavo v kisikovi
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Slika 4: Shemati~en prikaz vezave protitrombogenih prevlek na povr{ino plazemsko obdelanega polimera

Slika 6: Primerjava kapilarnih hitrosti treh razli~nih teko~in
(fiziolo{ka raztopina, eksudat in sinteti~na kri) pred obde-
lavo celulozne tkanine v kisikovi plazmi in po njej

Slika 5: Pregledni XPS-spektri polimerne povr{ine pred
plazemsko obdelavo ter po njej ter po inkubaciji v
polisaharidni raztopini. Slika a prikazuje primer inkubacije
polimera v fukoidanu [6], slika b pa primer inkubacije v
heparinu.



plazmi in po njej. Njene sorpcijske lastnosti smo
ugotavljali z merjenjem kapilarne hitrosti za tri raz-
li~ne telesne teko~ine: za fiziolo{ko raztopino, eksudat
in kri. S slike 6 je jasno razvidno, da se hitrost
absorpcije teko~ine po plazemski obdelavi drasti~no
pove~a [7].

Pri oskrbi rane z obli`i pa se sre~ujemo {e z enim
problemom – to je z vnetjem kot posledico oku`be z
bakterijami. Temu se lahko izognemo z uporabo snovi
s protimikrobnimi lastnostmi. Taka povr{ina zavira
razvoj bakterij. Za doseganje protimikrobnosti se
pogosto uporabljajo srebrovi nanodelci ali pa derivati
iz citozana, ki vsebujejo aminoskupine, ki delujejo
protimikrobno. Tudi tukaj lahko uporabimo amonijevo
NH3-plazmo in namesto citozana nanjo ve`emo ami-
noskupine. Na{i prvi rezultati so `e pokazali obetajo~e
mo`nosti, saj se je razvoj bakterij na tak{ni povr{ini
zmanj{al.

Poskusili pa smo tudi drugo mo`nost – to je vezavo
srebrovih nanodelcev. Pri tem smo tkanino obdelali v
vodni plazmi, da bi izbolj{ali adhezijo srebrovih nano-
delcev na plazemsko obdelano povr{ino. Vsebnost
srebra v plazemsko obdelani tkanini se je tako pove-
~ala za ve~ kot 50 % v primerjavi z neobdelano tka-
nino [8].

4 PLAZEMSKA OBDELAVA POLIMERNIH
MATERIALOV ZA IZBOLJ[ANO
PROLIFERACIJO CELIC

V prvem primeru (poglavje 2) smo se dotaknili
problema trombogenosti umetnih implantatov, kot so
umetne `ile. To pa ni edini problem polimernih vsad-
kov. V zvezi z materiali, ki se uporabljajo za implan-
tate pogosto govorimo o njihovi biokompatibilnosti,

kar pomeni sposobnost materiala, da ne izzove imu-
nolo{kega odziva gostitelja in da reagira s celicami in
obdajajo~imi telesnimi teko~inami na podoben na~in
kot pravo telesno tkivo [9]. Eden izmed pomembnih
dejavnikov je dobra endotelizacija (vezava endote-
lijskih celic) umetnega implantata. Vezavo endote-
lijskih celic lahko mo~no izbolj{amo z obdelavo
polimernih materialov v plazmi. Drugi primer plazem-
ske aplikacije so tudi povr{ine, ki jih uporabljamo kot
goji{~a celic za gojenje umetnih tkiv ali umetnih
organov. V zadnjem primeru uporabljamo 3D-porozno
strukturo (angl. scaffold) iz biorazgradljivega poli-
mera, ki se uporablja kot ogrodje umetnega organa.

Primer uporabe plazme (kisikove) za izbolj{anje
proliferacije endotelijskih celic HMEC (angl. human
microvascular endothelial cells) je prikazan na sliki 7.
Sliki 7a in c prikazujeta celice na neobdelani poli-
merni povr{ini, sliki 7b in d pa na plazemsko obde-
lani. Poleg slik, ki smo jih posneli z vrsti~nim elek-
tronskim mikroskopom (SEM, sliki 7a in b), so
prikazani tudi posnetki, narejeni z opti~nim mikro-
skopom (sliki 7c in d). S slik je razvidno, da so celice
na plazemsko obdelani povr{ini gostej{e in bolj
razpotegnjene po povr{ini, kar je jasen znak, da je
povr{ina ugodna za njihovo razra{~anje. Opazimo
lahko tudi celice, ki so v mitozi oziroma so se `e delile
na dva dela. V primeru neobdelanega polimera pa je
celic manj in so bolj okrogle oblike, kar ka`e na
neudobno okolje.

Da dobimo na plazemsko obdelani povr{ini ve~
celic, je razvidno tudi s slike 8, kjer z biolo{kim preiz-
kusom (t. i. MTT-test) preko kolorimetri~ne reakcije
merimo metaboli~no aktivnost celic. Na povr{ini z ve~
celicami (to je na plazemsko obdelani povr{ini)
zaznamo ve~jo metaboli~no aktivnost.
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Slika 8: MTT-meritve metaboli~ne aktivnosti celic

Slika 7: SEM- (pove~ava 500-kratna) in opti~ni posnetki
HMEC-celic na neobdelani povr{ini polimera PET in v kisi-
kovi plazmi obdelani povr{ini polimera PET. Slike SEM so
bile posnete po 4 h, opti~ne pa po enem dnevu.



5 PLAZEMSKA OBDELAVA POLIMERNIH
MATERIALOV ZA IMOBILIZACIJO PROTEINOV

Poleg vezave celic imajo pomembno vlogo pri
zagotavljanju biokompatibilnosti materiala tudi
proteini. ^e smo bolj natan~ni, so ravno proteini tisti,
ki se najprej ve`ejo na povr{ino, saj je adhezija in
razra{~anje celic po~asen in dolgotrajen proces.
Vezava proteinov na povr{ino polimernih implantatov
pa ni edini primer. Proteini igrajo ~edalje pomemb-
nej{o vlogo tudi pri razvoju novih na~inov zdravljenja
raznih bolezni z uporabo nanodelcev, ki so opla{~eni s
proteini in raznimi zdravilnimi substancami (angl.
drug delivery) [10].

Kot v vseh prej{njih primerih si lahko tudi tukaj
pomagamo s plazemsko obdelavo. Slika 9 prikazuje
meritve adsorpcije proteina albumina na povr{ino
polimera PET, ki smo ga nanesli na povr{ino kreme-
novega kristala. Maso adsorbiranega proteina, ki je
sorazmerna s spremembo frekvence kristala, smo
merili s kremenovo mikrotehtnico (QCM). Prva krivu-
lja prikazuje adsorpcijo proteina albumina na
neobdelanem polimeru PET, druga pa na polimeru
obdelanemu v kisikovi plazmi. Opazimo lahko, da je
sprememba frekvence kristala v primeru obdelave
polimera v kisikovi plazmi bistveno ve~ja kot pri
neobdelanem polimeru, kar pomeni ve~jo maso
adsorbiranega proteina na plazemsko obdelani
povr{ini.

Ta razlika je {e ve~ja v primeru adsorpcije tele~jega
seruma FCS (angl. fetal calf serum) (slika 10). FCS je
me{anica razli~nih proteinov (med katerimi je
najpomembnej{i albumin). Na sliki 10 torej prika-
zujemo primerjavo mase adsorbiranih proteinov iz
~istega albumina in me{anice FCS na neobdelanem in
plazemsko obdelanem polimeru.

6 SKLEP

Prikazali smo nekaj primerov uporabe plazme za
povr{insko modifikacijo polimernih materialov v
biomedicinskih aplikacijah. S primerno plazemsko
obdelavo lahko vplivamo na adhezijske lastnosti
povr{ine (kot je npr. vezava trombocitov, celic,
proteinov ali bioaktivnih prevlek) ali pa na njene
sorpcijske lastnosti (kot v primeru obli`ev za rane).
Do njene prakti~ne uporabe v bolni{nicah pa je najbr`
{e dale~, verjetno predvsem zaradi zamudnih in
dolgotrajnih preizkusov.
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Slika 10: Primerjava mase adsorbiranih proteinov albumina
in FCS na neobdelanem in plazemsko obdelanem polimeru
PET. Masa adsorbiranega proteina je bila izra~unana iz
QCM-meritev.

Slika 9: Meritve adsorpcije proteina albumina s kremenovo
mikrotehtnico (QCM). Ve~ja masa adsorbiranega proteina
pomeni ve~jo spremembo frekvence.




